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CON AJUSTE SIN JUEGO:

• Uniones con cargas estáticas
• Uniones con cargas dinámicas sin riesgo de fatiga
• En toda unión que no se prescriba otra exigencia de apriete

PRETENSADAS:

• Uniones con inversión de cargas sin fatiga
• Uniones sin inversión de carga con riesgo de fatiga
• Bulones Nivel 1 sujetos a fatiga por tracción
• Bulones Nivel 2 a tracción o corte y tracción, con o sin fatiga

DESLIZAMIENTO CRÍTICO:

• Uniones con inversión de cargas con fatiga
• Uniones con agujeros holgados
• Uniones con agujeros ovalados y carga en dirección de la mayor 

dimensión
• Cuando el deslizamiento de las superficies de contacto sea perjudicial 

para la estructura



1. Llave dinamométrica



2. Indicador de tracción



3. Giro de tuerca



4. Torque controlado por corte del bulón
ASTM F1852



4. Torque controlado por corte del bulón
ASTM F1852


